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ST 0. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna— Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostana
wykonane w zwiazku z inwestycja p.n.”Wykonanie uzbrojenia wod-kan w obrebie ulic
A.Mickiewicza, M.Sklodowskiej-Curie, Orkana, Dworcowej i Kasztanowej
z odprowadzeniem $ciekow projektowanymi kanalami w ulicy Ofiar Katynia”.

Opis przedmiotu zamowienia
Celem inwestycji, jest wykonanie uzbrojenia terenu w obrebie ulic: A.Mickiewicza,
M.Sktodowskiej-Curie, Orkana, Dworcowej i Kasztanowej ( odcinki ulic) z odprowadzeniem
$ciekow projektowanymi kanatami w ulicy Ofiar Katynia zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Oborniki Slaskie.

Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociagowe] w

nastgpujacym zakresie :

- budowg kolektoréw deszczowych o $rednicach DN300 — 800 mm i tacznej dtugosci
2437 m

- budowg kolektorow sanitarnych o $rednicach DN200 — 500 mm 1 tacznej dtugoscei ok.
1466 m

- budowg sieci wodociagowej DN150-100 mm o dtugosci ok. 348 m
W ramach inwestycji planowane jest roOwniez wykonanie przytaczy kanalizacyjnych i

wodociggowych na terenie objetym budowa nowej sieci wod-kan.

Projektowane rurociagi kanalizacyjne usytuowane sa w pasach dzialek drogowych —

ulica M. Curie-Sktodowskiej, Dworcowej, A. Mickiewicza, W. Orkana, Kasztanowej, Wi.
Reymonta, Kardynata Stefana Wyszynskiego, Ofiar Katynia, terenow przylegtych do tych ulic
planowanych do przebudowy w ramach opracowanej Koncepcji Projektu Zagospodarowania
Centrum Obornik Slaskich, oraz na terenie dzialek budowlanych, gdzie usytuowane sa
budynki mieszkalne 1 obiekty uzytecznosci publicznej, do ktorych planowane sa przytacza
kanalizacji sanitarnej i1 deszczowej. Budowane sieci beda wykonywane w wykopach
umocnionych, w pasie drogowym ulic i na terenach dzialek stanowiacych tereny
niezabudowane, place 1 nieuzytki. W projekcie budowlanym planowane jest réwniez
wykonanie odcinkdw rurociagéw metoda przewiertu sterowanego bez naruszania nawierzchni
niektorych drég utwardzonych. Warunki techniczne wykonania  kolektorow zostana
uzgodnione z wtascicielami 1 wladajacymi zajmowanego przez sieci terenu.

Projektowane sieci prowadzone sa generalnie wzdluz ciagow komunikacyjnych 1 tras
istniejacego uzbrojenia sanitarnego wykorzystujac teren juz zajety przez to uzbrojenie. Na
niektorych odcinkach kanalizacji przewiduje si¢ ulozenie nowych kanatéw w miejsce lub
wzdhuz kanatow starych 1 wylaczenie tych, ktore sa w ztym stanie technicznym z eksploatacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia
Ponizej wykazano nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia:
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Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: 45110000-1 Roboty ziemne
Kategoria: 45111000-8 Roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei,
wyrownywanie terenu

Kategoria: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdw
do odprowadzania §ciekow

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnos$ci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa - shuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowg - sklada si¢ w szczegdlnosci
z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane).
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego
zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych
przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wtadajacych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczeg6lno$ci remontowanego obiektu
zabytkowego),
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
glownych osi naziemnych 1 podziemnych oraz charakterystycznych punktéw 1 punktow
wysokos$ciowych (reperow),
d) geodezyjnej obstudze budowy 1 montazu obiektu budowlanego,
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e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obicktow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i1 odksztalcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zesp6t czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik
Zamoéowien (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach roboét zakry-
wanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem doku-
mentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob 1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodéw kominowych. Odbiorem czg¢sciowym nazywa si¢ takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbiér kon-
cowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obicktu budowlanego przez osobge lub grupe osoéb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
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terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegéotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

Wspélny Slownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze slownika
glownego oraz slownika uzupehliajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkow-
skich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od I maja 2004 r. (szczegdétowe omoédwienie
stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym
integralng cato$¢ uzytkowa.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Przeszkoda naturalna - eclement $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i1 innej korespondencji
technicznej pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawca i1 Projektantem.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego.
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Zadanie budowlane - cze¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.
Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych =zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialow oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Klauzuli Warunkéw Szczegdlnych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje¢ i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperoéw, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ Robot ; Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentoéw obowiazuje kolejnosé¢
ich wazno$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru wstegpnego Robot.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i1 ilo$ciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robdt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w Ceng Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru wstgpnego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i1 innych.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
11) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
ii1) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maj a by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obciqzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na

Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca begdzie odpowiedzialny za naprawg
wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do obowiqzujqcego prawa

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Réownowaznosé norm i zhioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprz¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, begda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséOw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W przypadku kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w
dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrddel miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta..
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do Robot.
Humus czasowo zdjety z terenu wykopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane
w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiedniec materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Zamawiajacego.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
I wymagane wlasciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprze¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
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wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Zamawiajacego, nic moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych obciazen na o$ przy transporcie materiatlow/
sprz¢tu na i z terenu Robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Zamawiajacego w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce przy wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badah materialdbw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg Robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone, Zamawiajacy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiaré6w lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub
* aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa obj¢te certyfikacja okreslona w pkt. 1. 1 ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bg¢da dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnos$ci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Roboét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w Robotach,
— uwagi i polecenia Zamawiajacego,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbior6w Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i wstepnych
odbioréw Robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— 1nne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdow Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot/Wykazie Cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostana poprawione
wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawceg 1 Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow
Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;j.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasic obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $§wiadectwa
legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub wstepnym odbiorem odcinkéw Robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

¢) odbiorowi wstegpnemu (powykonawczemu),

d) odbiorowi konhcowemu (pogwarancyjnemu).

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeg$ci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad obowiazujacych przy odbiorze wstepnym Robot.
Odbioru Roboét dokonuje Zamawiajacy.
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8.3. Odbior wstepny Robot
Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.
Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr wstepny Robodt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru wstgpnego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru wstgpnego Robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych Iub Robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci 1 ustala nowy termin odbioru wstgpnego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstgpnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego Robot jest protokoél odbioru
wstgpnego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru wstgpnego Wykonaweca jest zobowiazany zataczy¢ nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne).
3. Zalecenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z ST i ew.
PZJ.
7. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i1 PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przeloZzenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen.
9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru wstgpnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru wstgpnego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbior koncowy
Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior wstepny Robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiarow.
Dla pozycji wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiarow.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdt beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy.
- Wartos¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym 1 odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Zamawiajacemu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.
(c) Optaty/dzierzawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawegznikow, barier, oznakowan i
drenazu.
(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja Projektowa

Niniejsze Specyfikacje Techniczne opracowane zostaly w oparciu o dokumentacj¢ projektowa

”Wykonanie uzbrojenia wod-kan w obrebie ulic A.Mickiewicza, M.Sklodowskiej-Curie, Orkana,
Dworcowej i Kasztanowej z odprowadzeniem $ciekéw projektowanymi kanalami w ulicy Ofiar Katynia”.

10.2. Normy
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy /PN/, aprobaty techniczne, przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czg$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystgpowaty.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bgda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/
i przepisami obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktére obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek nastgpuja odwotania
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescia i wymaganiami tych norm.

10.3. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.

2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca

2001r. poz. 627 z p6zn. zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z

pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

6. Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bhp (tekst jednolity

Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313)

10. PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnos$ci sktadanej przez dostawce.

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w

sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie

systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z

1998r. Nr 113, poz. 728)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie

okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99,
poz. 673)

14. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub §rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnos$ci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

15. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 poz.1086 z p6zn.
zmianami)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.
(Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)
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17. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe;j

(Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)

18. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK 1979.

19. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1980.

20. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK 1979.

21. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1980.

22. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK. 1979.

ST 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8

Specyfikacja Techniczna— Roboty Przygotowawcze odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robét Przygotowawczych, ktore zostana wykonane w
zwiazku z inwestycja p.n..”Wykonanie uzbrojenia wod-kan w obrebie ulic A.Mickiewicza,
M.Sklodowskiej-Curie, Orkana, Dworcowej i Kasztanowej

z odprowadzeniem $ciekow projektowanymi kanalami w ulicy Ofiar Katynia”.

ST 1A. ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie po rozpoczeciu kontraktu urzadzié¢, utrzymywac
w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszacym wyposazeniem
1 osprzetem.

Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbgdnymi
instalacjami: grzewcza, sanitarna oraz szatnia i pomieszczeniami socjalnymi.

Organizacja zaplecza powinna by¢ przeprowadzona w miejscu wskazanym lub
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy :

- wykonanie, urzadzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy,
wraz z towarzyszacym wyposazeniem i osprzgtem.

- obstuga zaplecza Wykonawcy, ktora obejmuje wszystkie prace i instalacje niezbedne do
utrzymania biura Wykonawcy.

- demontaz Zaplecza Wykonawcy, co obejmuje usunigcie wszelkich instalacji, drég
tymczasowych, pomieszczen biurowych, cigzkiego sprzegtu.

Wykonawca wlasnym staraniem zapewni zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w
zakresie:

- wyposazenia w baraki socjalne

- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych

- dostawy energii do zaplecza i placu budowy
- utwardzenia i ogrodzenia terenu zaplecza budowy

ST 1B. ROZBIORKI.

Roboty przygotowawcze zwigzane z rozbiorka istniejacych kanalow i odcinkow sieci
wodociagowej, rozbiorka elementow drog i ulic.

1. WSTEP.

1.1. Ogolne wymagania dotyczace robdt zwigzanych z rozbiorka kanalow, wodociagu
rozbiorka elementow drog i ulic.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST O ,,Wymagania og6élne” pkt 5.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST1B) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementow drog, oraz elementdéw istniejacego uzbrojenia
podziemnego.
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1.2. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z

rozbiorka:

— warstw nawierzchni,

— kraweznikow, obrzezy i1 opornikow,

— obudow betonowych, zelbetowych, itp.

— demontazu rur betonowych, azbestocementowych i PVC.

— zabezpieczeniem drzew na trasie rurociagéw i ponownym demontazem zabezpieczenia po
wykonaniu robot

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST O

»Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST O ,,Wymagania og6élne” pkt 3.

3.2. Sprzet uzywany do rozbiorki.

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbiorka elementow drog, chodnikow, kraweznikow, rur i

elementow betonowych moze by¢ wykorzystany sprzet ponizej:

— spycharki,

— tadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody cig¢zarowe,

— zrywarki,

— miloty pneumatyczne,

— pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST O ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki.

Materiatl z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST O ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych.

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, kolidujacego uzbrojenia obejmuja usunigcie z terenu
budowy wszystkich elementoéw wymienionych w pkt 1.2, zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbidrkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST
lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
InZyniera.
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Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST staja si¢ wilasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drog i demontazu istniejacego uzbrojenia
znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane
wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypei¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggs$ci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST 2 ,,Roboty ziemne”.

Pozostale elementy uzbrojenia terenu, ktére nie ulegaja rozbiorce lub demontazowi nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i negatywnym wpltywem na jako$¢ wykonywanych robot
montazowych. Dotyczy to w szczegdlnosci pozostawionych w ziemi odcinkdéw rurociagéw,
ktore nalezy odciaé, wypelni¢ materiatem piaszczystym i zaslepi¢ w sposob uniemozliwiajacy
ich wplyw na sasiadujace instalacje podziemne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST O ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoS$ci robét rozbiérkowych.

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni i
uzbrojenia podziemnego powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST 2 ,,Roboty
ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST O ,,Wymagania ogblne”  pkt 7.
Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementéw drog 1 ogrodzen jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
— dla krawegznika, opornika, obrzeza, $ciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier 1 porgczy -
m (metr),
— dla demontowanych rurociagdéw — mb (metr biezacy )
8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST O ,,Wymagania ogdlne”  pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST O ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiodrki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbioérki kraweznikow, obrzezy i opornikow:
— odkopanie krawgznikow, obrzezy i opornikdOw wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zatadunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki,
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— wyrownanie podtoza 1 uporzadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbiodrki istniejacego uzbrojenia podziemnego.:

— demontaz elementdw uzbrojenia,

— odkopanie i wydobycie elementéw rur i obudowy,

— zasypanie dolow

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem w stosy na poboczu,

— zaladunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno
og6lnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rOwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim,
okragtym 1 kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

ST 1C. POMIARY GEODEZYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
pomiardéw geodezyjnych przy realizacji inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiarowych
geodezyjnych

1.3.1. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

W zakres tych robdt wchodza:

¢ uaktualnienie map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 w okre$lonych zakresach,

e naniesienie rz¢dnych terenu inwestycji,

e w przypadku malej ilosci pikiet wysokosciowych uzupelnienie dodatkowymi pikietami, aby
odda¢ wlasciwa rzezbe terenu,

e wykonanie wykazu reperéw z podaniem rzednych wysokosci oraz zaznaczy¢ repery na mapach
do celéw projektowych,

e podanie aktualnego stanu wlasnosci na mapach,
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1.3.2. Pomiary obiektowe

W zakres tych robot wchodza wyznaczenie punktow sytuacyjno-wysokosciowych, osi
obiektoéw, ciagla stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie
umozliwiajace ich tatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie,

1.4. Okreslenia podstawowe

Reper - trwaty (zwykle odcisnigty w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt
sieci niwelacyjnej 0 wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiarow
topograficznych i geodezyjnych, stuzacy do wyznaczenia wysokosci danego punktu wzgledem
przyjetego poziomu odniesienia).

Dalmierz — Dalmierz, odlegtosciomierz, przyrzad stuzacy do pomiaru odlegto$ci bez potrzeby
jej przebywania.

Teodolit — teodolit przyrzad geodezyjny do mierzenia katow w plaszczyznie pionowej
i poziome;j.

Lata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, stuzacy do bezposrednich
pomiaréw dtugos$ci lub pomiaru réznic wysokosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST O ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST O ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST O ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materiaty niezbgdne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych zgodnych z ST:
- paliki o $rednicy od 5 do 8 cm i dtugos$ci okoto 0,5 m,
- shlupki betonowe z krzyzem,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST O ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprze¢t do wykonania pomiarow
Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wykazaé sig
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— teodolitow i tachimetrow
— niwelatorow,
— dalmierzy,
— tyczek geodezyjnych,
— lat mierniczych,

— stalowych tasm mierniczych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST O ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
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4.2. Transport materialow i wyposazenia
Wyposazenie 1 materialty do pomiarow geodezyjnych moga by¢ transportowany za pomoca
dowolnych srodkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST O ,,Wymagania ogdélne” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.
5.2. Wyznaczenie punktow glownych
Tyczenie osi trasy rurociagdw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowej.
5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy roboét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST O ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy 1 punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST O ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST O ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbior prac pomiarowych
Odbidr robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicoOw
1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu Projektu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST O ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK -1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1983

No gk o
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ST 2. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-VIII KATEGORII

Specyfikacja Techniczna ,,Roboty ziemne”— odnosi si¢ do wymagan dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robo6t ziemnych, ktére zostana
wykonane w zwiazku z inwestycja p.n.:”Wykonanie uzbrojenia wod-kan w obrebie ulic
A.Mickiewicza, M.Sklodowskiej-Curie, Orkana, Dworcowej i Kasztanowej

z odprowadzeniem $ciekow projektowanymi kanalami w ulicy Ofiar Katynia”.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST 2) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopow w gruntach I-VI11 kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach kat. I-VI11I.
1.4. Okreslenia podstawowe

Gle¢bokos¢ wykopu - rdznica rzgdnej terenu i rz¢dnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi

nasypu lub wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktorego glgbokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego glgbokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop o $cianach nachylonych.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub rownej 1,5 m i $cianach
pionowych

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m?, o $cianach pionowych
badzZ nachyleniu 1:0,25

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST O pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposdb wykorzystane do budowy
nasypow. Grunty powinny spetnia¢ szczegblowe wymagania zawarte w niniejszej ST 1 normie
PN-S-02205.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzg¢tu okreslono w ST O. Wymagania og6lne pkt 3.

3.2. Sprz¢t do robot ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, tadowarki),
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jednoczesnego wydobywania i1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
sprzet do odwadniania wykopow (pompy, iglofiltry)
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania
Ogoblne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST O -Wymagania og6lne pkt 4.

4.2. Transport gruntéw
Wybor $rodka transportu nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w ST O pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot
Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ i1 uzgodni¢ z wlascicielami sieci i
infrastruktury istniejacej sposob i czas prowadzenia robot.
Wykopy powinny zosta¢ wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia
robot ziemnych (reczne lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do giebokosci wykopu,
warunkéw geotechnicznych, ustalen z wladzami koordynujacymi i posiadanego sprzgtu
mechanicznego.
W miejscach kolizji i zblizen z istniejaca infrastruktura podziemna wszystkie roboty ziemne
nalezy wykonywac rgcznie.
Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywaé rgeznie lub mechanicznie 1 powinny by¢
umocnione $cianka szczelna.
Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢ wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp
1:0,6, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.
Szerokos¢ wykopu jest uwarunkowana srednica rurociagu lub obiektu, zwykle zwigksza si¢ ja
0 0,4 m z kazdej ze stron jako rezerwe niezbgdna do prowadzenia prac, o ile projekt nie
stanowi inaczej.
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza
Wykonawceg robot ziemnych.
Wyréwnanie dna wykopu 1 wykonanie podtoza z dobrze zaggszczonego piasku, nalezy
wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do montazu przewodu lub budowy obiektu. W
przypadku stosowania zwiru lub tlucznia na powierzchni zwiru nalezy da¢ kazdorazowo
warstwe piasku. Przy uktadaniu przewodéw w gruntach zwartych lub nasypowych wzglednie
nawodnionych na dnie wykopu wykona¢ podsypke z warstwy piasku lub pospotki.

Podsypka powinna spetnia¢ przede wszystkim nastepujace wymagania:

- nie powinna zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m,

- nie powinna by¢ zmrozona,

- nie powinna zawiera¢ przypadkowych, ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
Materiatu.

Nalezy zwréci¢ uwagg na to, aby ani podsypka, ani grunt pod przewodem nie zostaly
naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznigty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym
razie nalezaloby usuna¢ naruszony grunt na calej powierzchni dna i1 zastapi¢ go nowa

podsypka.
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Prace odwodnieniowe
W trakcie wykonywania robot wyniknie konieczno$¢ usunigcia z wykopu gromadzacej si¢
wody opadowej lub doptywu wody gruntowej. Zakresy robdt odwadniajacych nalezy
dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera Kontraktu o zakresie i sposobie prowadzenia
prac odwodnieniowych.

Moze ono by¢ realizowane poprzez:

Odwodnienie wykopdw sposobem powierzchniowym.

Odwodnienie bezposrenio z dna wykopu pompa do cieczy zanieczyszczonych, konieczne jest
jednak, z uwagi na warunek odprowadzania wody wstepnie oczyszczonej, wykonaé studni¢
zbiorcza (tzw. rzapie)z kregu betonowego ¢80 cm 1 wysokosci min. 1,0 m, ktéra stanowié
bedzie osadnik zawiesiny tatwo opadajace;.

Odwodnienie wykopu iglofiltrami.
Z uwagi na zaleganie w podlozu zaréwno gruntéow slabo przepuszczalnych jak piaski

pylaste, piaski gliniaste i ily, w ktérych moga wystapi¢ saczenia wody, konieczne jest
prowadzenie odwodnienia wykopéw za pomocg iglofiltrow.

Odwodnienie wykopow i odprowadzenie wody z wykopéw dla przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z posiadang dokumentacja geotechniczng warunkéw gruntowo-wodnych

( opracowanie Geotechnologia s.c. grudzien 2010)

pod wzgledem morfologicznym rejon badan polozony jest na obszarze wysoczyzny
plejstocenskiej zlodowacenia $rodkowo-polskiego. Pod warstwa nasypu niekontrolowanego
sieggajacych do ponad 2,0 m pod powierzchni¢ terenu wystepuja glownie plejstocenskie osady
fluwioglacjalne reprezentowane przez piaski drobne i $rednie podscielone przez plejstocenskie
gliny morenowe, ktdre reprezentowane sa przez gling i gling zwigzta. Woda gruntowa wystepuje
na zdecydowanym obszarze opracowania na gigbokosci od 1,2 do 1,7 m ppt, natomiast w otw. nr
1 do 4,0 m ponizej ppt wody gruntowej nie stwierdzono. Posadowienie sieci kanalizacyjnej
wymaga¢ bedzie prowadzenia duzego zakresu prac odwodnieniowych. Nie nalezy stosowac
pompowania wody bezposrednio z wykopu wykonanego w warstwach piasku drobnego,
poniewaz powodowac to bgdzie spompowywanie drobnych frakcji, powodujac rozluZnienie stanu
zageszezenia co ma niekorzystny wplyw na odtworzenie nosnosci konstrukcji drogowych i1
nos$no$¢ podtoza sasiadujacych obiektow budowlanych. Po wykonaniu robot w pasach ciagdéw
komunikacyjnych wymagana jest calkowita wymiana gruntu zasypki — gruntem piaszczystym,
uktadanym warstwami z mechanicznym zaggszczeniem do wymaganego stopnia zaggszczenia
pod nawierzchnia drogowa Ip.

Zalecane jest wykonanie wykopow w pelnej obudowie szalunkowej i zastosowanie do
odwodnienia zestawow iglofiltrow.

Do odwodnienia warstw przepuszczalnych o wspotczynniku przepuszczalnosci

k<107 nalezy stosowa¢ iglofiltry jednostronnie lub dwustronnie zaleznie od naptywu wody. Do
odwodnienia iglofiltrami przewiduje si¢ uzycie dwoch zestawow iglofiltréw po 30 sztuk
umieszczonych po jednej lub obu stronach wykopu, o rozstawie igiet co 1,0-1,5 m 1 wydajnosci 1
igtofiltru 0,25- 0,4 m%/h.

Pojedynczy odcinek wykopu do odwodnienia przyjgto o dtugosci ok. 50 m.

Pozostate odwodnienia wykopoéw przy wystapieniu opadéw lub saczen do wykopu

za pomoca studzienek umieszczonych w wykopie.

Do odwodnienia saczen z itow 1 glin, lub wody opadowej z wykopu winna by¢ wykonana w dnie
wykopu warstwa odsaczajaca o grubosci 20 do 25 cm.

Do zbierania wody z warstwy saczacej co okoto 50 m nalezy wykonaé studzienki zbiorcze
odstojnikowe z rury betonowej ¢ 100 cm i wysokosci 1,0 m.

Warstwa odsaczajaca zaggszczona stanowi¢ bedzie jednocze$nie podioze pod ukladane kanaly.
Wykonac¢ ja nalezy z pospoétki lub zwiru.
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Wody pompowane z wykopu nalezy odprowadza¢ do istniejacych w poblizu rowoéw
melioracyjnych lub jesli nie jest to mozliwe do najblizszej kanalizacji ogdlnosptawne;.
Przewiduje sig, ze uyymowana woda gruntowa bgdzie przettaczana 2 pompami wydajnosci Q = 15-
30 m*/h kazda i wysoko$ci podnoszenia H = 10 m poprzez stalowe rurociagi ttoczne ¢ 100 mm o
dhugosci do 50 m. Miejsce odprowadzenia wody z odwodnienia nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
Inwestorem 1 uzytkownikiem kanalizacji.

Wykonawca powinien przewidzieé¢ na etapie przygotowywania oferty przetargowej niezbgdne
koszty 1 zakres dziatan w zakresie prac odwodnieniowych ( usuwania wody opadowej oraz
ewentualnych saczen wody podskornej ) koniecznych do prawidtowego prowadzenia prac
montazowych.

Zasypka wykopow.

Po catkowitym zamontowaniu rurociagu lub wykonaniu obiektu nalezy wykona¢ zasypke
wykopow. Przestrzen wykopow w obrgbie przewodu rurowego nalezy wypelni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajacym kamieni.

W przypadku przewodow rurowych nalezy sprawdzi¢:

— prostolinijno$¢ utozenia przewodu,

— zgodno$¢ z projektowanym spadkiem,

— sprawdzi¢ drozno$¢ rurociagu i wykona¢ proby hydrauliczne na szczelno$¢ potaczen
poszczeg6lnych odcinkow rurociagu,

— wykona¢ rgcznie zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 50 cm ponad wierzch
rur. Zasypka ta winna by¢ zageszczona warstwami co najwyzej 15 cm rdwnoczesnie z obu stron.
Jako zasypke moze by¢ stosowany piasek. Zasypke nalezy dokladnie zagesci¢ ogolnie
dostgpnymi metodami nie powodujac uszkodzenia rur.

— wykonaé zasypke gornej czgSci wykopu warstwami (z rdwnoczesna rozbiorka odeskowania)
gruntem rodzimym poza lokalizacja w pasie drogowym

-~ wykona¢ wymiang gruntu 1 zasypk¢ materiatem piaszczystym wykopow wykonanych w pasie
drogowym.

— teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopow. Najpierw trzeba
posypac rurg z bokow, dobrze ubijajac grunt warstwami 15 cm, do wysokos$ci 50 cm ponad lico
rury. Do wykonania obsypki uzy¢ tego samego materiatu, co do podsypki. Pozostata do
zasypania cze$¢ wykopu uzupeli¢ gruntem rodzimym, przestrzegajac jego wlasciwego
zaggszczenia.

Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposob, aby spelnial wymagania nasypu nad rurociagiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw rolnych). Zaggszczenie obsypki i zasypki
powinno odbywac¢ si¢ warstwami do uzyskania Is = 0,95 poza pasem drogowym i 0,98 w pasie
drogowym.

Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wglebne oraz
umocnienia wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST O pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegbdlng uwagg nalezy zwrocié na:
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a) zapewnienie statecznosci $cian wykopu,

b) odwodnieniec wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
¢) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

d) zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST O ,,Wymagania ogdlne” pkt 7..
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST O ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Zasady odbioru roboét
Badanie materialow 1 elementéw obudowy wykopoéw nalezy wykona¢ bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i
pordéwnanie z Rysunkami.

Badanie materialow drendw i obsypki filtracyjnej nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewngtrzne poréwnujac rodzaj materiatow z cechami podanymi w Rysunkach.
Badanie przekroju drenazu przeprowadza si¢ przez sprawdzenie wymiardw poprzecznych
obsypki filtracyjnej przez pomiar z doktadnoscia do 1 cm.
Badanie zmiany kierunku drenazu w planie i zmiany przekroju przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewngtrzne.

8.3. Zakres odbioru robot

1. Minimalna czgsto$¢ 1 zakres testow 1 pomiarow

2. Pomiary szeroko$ci dna wykopu

3. Pomiary zaglebienia dna

4. Test zaggszczenia gruntu — wg proby Proctora

5. Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.

6. Szeroko$¢ dna wykopu

7. Szeroko$¢ dna wykopu nie powinna r6zni¢ si¢ od projektowanej z tolerancja + 5 cm

8. Zaglebienie dna

9. Zaglebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rz¢dnych wysokosciowych przy uzyciu
niwelatora nie powinno réznic si¢ od projektowanych rzednych z tolerancja —3cm do +1cm.

10. Wspotczynnik zaggszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny

z okre$long kategoria przeznaczenia gruntu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne zasady platnosci podano w ST O ,,Wymagania og6lne” pkt.9
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

Eall A

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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ST 3. ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

CPV45231300-8

Specyfikacja Techniczna— Roboty Montazowe odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostana wykonane w zwiazku z robotami
montazowymi przy inwestycji p.n.:”Wykonanie uzbrojenia wod-kan w obrebie ulic
A.Mickiewicza, M.Sklodowskiej-Curie, Orkana, Dworcowej i Kasztanowej

z odprowadzeniem Sciekow projektowanymi kanalami w ulicy Ofiar Katynia”.

Laczna dlugos¢ projektowanej sieci wodociagowej L=348 m.

w tym :
R1 PE-HD160i PE-HD90 L =178,1m
R2 PE-HD160 L=78,7m

R3 PE-HD110i PE-HD90 L =912m

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podziemnych sieci wodociagowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnych sieci wodociagowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wodociag- zespot wspolpracujacych ze soba obiektow 1 urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci 1 przemystu w wodg,
Przylacze wodociagowe
Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowej
Uzbrojenie sieci wodociaggowych
Armatura 1 przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie 1 eksploatacje sieci
wodociagowe;.
Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociagowego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczna odleglo$s¢ poza
przeszkodg terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujaca polska norma PN-87/B-1060 [1],
PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w ST O ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST O ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST O ,,Wymagania og6lne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.
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Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Zamawiajacego
projektu.
2.2. Rury przewodowe

Do wykonania budowy sieci wodociagowej nalezy zastosowac nastepujace
materiaty:

- rury ci$nieniowe z polietylenu do zastosowan wodociagowych (klasy PE100) SDR17, PN10
o $rednicach Dy 160, 110, 90 oraz PE-HD 50 PN10 do wykonania przytaczy wodociagowych
zgodnie z norma PN-EN12201 ,,Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania
wody”.

2.3. Uzbrojenie

Na przewodach wodociagowych powinna by¢ zamontowana armatura o minimalnym ci$nieniu
nominalnym 1 MPa (10 bar) stuzaca do:

- regulacji i zamknigcia przeptywu wody oraz odwodnienia (zasuwy, przepustnice, zawory,
armatura regulujaca),

- poboru wody na cele przeciwpozarowe i gospodarcze (hydranty, zdroje uliczne).

Do budowy sieci 1 przylaczy stosowane moga by¢ wylacznie materiaty i urzadzenia, na ktore

zostata ustanowiona Polska Norma lub posiadajace odpowiedni atest producenta, decyzje

Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz aprobatg techniczng COBRTI ,,INSTAL” Warszawa.

Na rurociagu rozdzielczym przewiduje si¢ zainstalowanie zasuw kolnierzowych

bezdlawikowych, osiowych epoksydowanych, hydrantow nadziemnych Hn80 z dwoma

wylotami, na odgal¢zieniach, z odcigciem zasuwa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem
Rury, ksztaltki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem,
czy spelniaja wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sa uszkodzone. Rury,
ksztattki, uszczelki i armatura przewoddéw powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w miejscach zapewniajacych im zachowanie czysto$ci. Rury, ksztattki i
armatura powinny by¢ zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem.

Armatura sieci wodociagowych powinna by¢ oznakowana za pomoca jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700.
2.4. Bloki oporowe i podporowe

Stabilizacja utozonego w wykopie przewodu wodociagowego jest zapewniona poprzez bloKi
oporowe, ktore stuza do przenoszenia na grunt sily osiowych. Bloki oporowe montowane na
odgatezieniach, oraz pod zasuwami, moga by¢ prefabrykowane lub wykonywane na miejscu
budowy z betonu lanego, zgodnie z norma BN-81/9192-05

2.5. Skladowanie materialow

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podlozu, w sposob

gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi oraz

zapewniajacy spetnienie warunkéw BHP.

Ponadlto:

a) rury PE nalezy sktadowac¢ w taki sposob, aby stykaly si¢ one z podlozem na calej swej
dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto ulozonych podkiadach. Wysoko$¢ sterty rur nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C.
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Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci
1 gatunkow w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do
poszczegbdlnych stosow lub pojedynczych rur.
Rury powinny by¢ generalnie dostarczane i sktadowane w wiazkach.
Jezeli sktadowane rury nie zostana wbudowane w ciagu 12 miesi¢cy nalezy przykry¢ je
nieprzezroczysta folia z PVC lub PE lub wykona¢ zadaszenie celem ochrony przed
dziataniem promieniowania UV. Przykrycie powinno by¢ tak zrobione, aby zapewniato
przeplyw powietrza.
b) zasuwy zeliwne inna armatura oraz ksztattki powinny by¢ sktadowane i przechowywane w
magazynie zamknigtym oraz suchym.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST O ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprz¢t do wykonania robot
ziemnych i instalacyjnych
koparke podsigbierna 0,25 m® do 0,40 m®,
sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
zgrzewarke do wykonywania potaczen metoda zgrzewania doczotowego

zgrzewarke do wykonywania polaczen metoda zgrzewania elektrooporowego

. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST O ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych.
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlna ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze bliskiej 0°C i nizsze;.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktadaé
na podkfadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czgsci rur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST O ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy rurociagu i trwale
oznaczy ja w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg co najmniej nastgpujace warunki:
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a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 ¢cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
€) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczna odleglosc.
5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z ST 2 ,,Roboty ziemne”.
5.4. Przygotowanie podloza
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spetniajacy wymagania normy PN-85/B-10726 [12].
W gruntach spoistych nalezy wykona¢ podloze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru z
domieszka piasku grubosci od 12 ¢cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robodt) podloze nalezy wykonaé z
warstwy zwiru lub thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm lacznie z utozonymi saczkami
odwadniajacymi.
5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogdlne
Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociagdéw
nie mniej jednak niz 0,1%.
Glgbokos¢ ulozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 $rodkow
zabezpieczajacych podloze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wigksze niz glgbokos¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy
ponizej 1000mm. W przypadku mniejszych odlegtosci przewod nalezy ociepli¢ np. warstwa
zuzla, oddzielonego od powierzchni rury folia.
Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych 1 naziemnych oraz od S$ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia okreslona w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w projekcie
1 dowiazane do reperow ustalonych przez geodetg.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych.

Sposoéb obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja.
Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio
wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczaé jego stateczno$¢ i szalowanie to powinno by¢
usuwane w miar¢ postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.
Jesli komunikacja odbywa si¢ w obregbie klina odtamu $cian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Odlegtos¢ budynkéw od przewodow sieci wodociagowej okreslaja warunki podane w tablicy 4
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych. Zmniejszenie tych
odlegtosci wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, ktére powinna
zawiera¢ dokumentacja techniczna.
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Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz
ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
Podtoze pod rurociagi moze by¢: naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione.
Podtoze naturalne wystgpuje, jezeli mamy do czynienia z drobnouziarnionym gruntem.
Podtoze naturalne z podsypka wystepuje, jezeli mamy do czynienia z innym rodzajem gruntu,
np. skalistym lub twardym, a takze jezeli materiat rur, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta, wymaga okreslonego rodzaju podsypki.
Podtoze wzmocnione wystgpuje, jezeli mamy do czynienia z gruntem niestabilnym.
Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonaniu
tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja
techniczna.
Rury, ksztaltki 1 armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodnie z
wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Rury i ksztaltki, zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢
sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztaltki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni slonecznych. Armatura
zabezpieczona przed wewngtrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢ sktadowana w pozycji
uniemozliwiajacej zbieranie si¢ w niej wody. Zasuwy i przepustnice powinny by¢ cze¢§ciowo
otwarte lub uchylone.
Przewo6d powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczona osia na wyrownanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodetg. Na podlozu naturalnym przewdd powinien by¢ zaglebiony
na catej dtugosci co najmniej na ¥4 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz
podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.
Przew6d powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami blokami oporowymi w
miejscach ustalonych w dokumentacji. Bloki powinny opierac si¢ o nienaruszony grunt.
Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczeg6lnie starannie, zaggszczana recznie
lub mechanicznie, w zaleznosci od wymogow ustalonych w dokumentacji.
Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30
minut podczas przeprowadzania proby hydrauliczne;.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10bar).
Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza
niz 15 cm. Zaggszczenie zasypki wstepne] powinno w zasadzie odbywaé si¢ recznie.
Zaggszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywaé si¢ mechanicznie. Ustalony stopien
zageszcezenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
Najwlasciwszym napgedem do operowania armatura jest trzpien napgdowy z kapturem
wyprowadzony do powierzchni terenu, zabezpieczony skrzynka..
Przed wilaczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewdod wodociagowy nalezy
przepluka¢ 1 zdezynfekowacd, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej si¢ w
nim wody powinny spetnia¢ wymagania rozporzadzenia [4].
5.5.2. Wytyczne wykonania montaZu przewodow

Montaz przewodéw powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.
Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdhuz catej
dhugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podlozu
wzmocnionym przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.
Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhugosci rury 1 mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia.
Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastgpujacy:

— przez zgrzewanie elektrooporowe stosujac elektroztaczki
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— poprzez zlaczki zaciskowe

— przez zgrzewanie doczotowe

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wielkos$ci:
- dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzatki ugigcia przewodu, podana w warunkach technicznych wytworni,
Zalecany minimalny promien giecia dla rur PE 0 SDR 11 i SDR 17 nie moze by¢ mniejszy niz
R>25xdn
Zmiang¢ kierunku rury poprzez ugi¢cie mozna wykonac tylko rgcznie, niedopuszczalne jest
podgrzewanie rury przed jej ugigciem lub stosowanie sprzetu mechanicznego
Przy zmianie kierunku i na odgale¢zieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztattki
producenta rur.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncoéwkach, odgalgzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na
zmianach kierunku przewodéw z tworzyw sztucznych wykonywanych przy zastosowaniu
ksztattek.
Przewody z tworzyw sztucznych nalezy montowa¢ przy temperaturze od 0 do 30°C. Sposob
montazu powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganych przez
dokumentacje¢ projektowa. Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze si¢
odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny. W miar¢ mozliwosci nalezy montowac przewod na powierzchni
terenu.
Podtoze profiluje si¢ w miar¢ ukladania przewodu. Przy stosowaniu ksztattek ze zlaczem
kielichowym nalezy zwrdci¢ uwagg, zeby bosy koniec rury wszedl do oznaczonego na rurze
miejsca. Wszystkie ztacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm wolna przestrzenia po obu
stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelnose.
5.5.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
1 obiektow na przewodzie oraz izolacji przeciwwilgociowej 1 cieplne;.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna
wynosi¢:- 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].
Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu w pasie drogowym powinien by¢ nie
mniejszy niz 0,98.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST O ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystqpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czgstotliwoscia zaakceptowana przez Zamawiajacego Projektu w oparciu o normg
BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,
badanie ewentualnego drenazu,
badanie w zakresie zgodnoSci z dokumentacja techniczna i1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podiozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,
badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,
badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
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— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3
cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na lawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc¢:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST O ,,Wymagania ogolne” pkt 7
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST O ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z budowa wodociagu, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa §cian wykopow,

— przygotowanie podloza,

— roboty montazowe wykonania rurociagéw,

— wykonanie izolacji,

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

Odbioér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.
Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m 1
powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodow i1 z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okre§lonymi w
ST O ,,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbior wstepny
Odbiorowi wstegpnemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
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— sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na

sprawdzeniu protok6tow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg$ciowych),

— badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w

zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokédhu,

szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru wstegpnego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym wstgpnym nie zostato spetnione, nalezy

oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢

konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST O ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-79/H-74244
PN-87/B-01060

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-81/B-10725
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202
PN-74/C-89204

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
ZAT/97-01-001

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty o elementy wyposazenia.
Terminologia

Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Ksztattki do rur ci$nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.

Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na goraco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia og6lne i zakres normy.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne 1 ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Rury 1 ksztaltki z polietylenu (PE) 1 elementy taczace w rurociagach
ci$nieniowych do wody.
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BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02
BN-82/9192-06

PN-C-89222
PN- 92/M-
74001

PN- 89/M-
74091

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.

Zwir i pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodow z PCW uktadanych metoda
bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary

Armatura przemystowa-Ogo6lne wymagania i badania

Armatura przemystowa- Hydranty naziemne na ci$nienie nominalne 1MPa

10.2. Inne dokumenty
[1] Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.
[2] Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed
korozja projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r.
w sprawie wymagan w zakresie odlegto$ci 1 warunkéw dopuszczajacych usytuowanie budowli
i budynkow, drzew lub krzewow, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z dnia 23 listopada 2004 r.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2000 r. w sprawie warunkow, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz
zasad sprawowania 1 kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej. (Dz.U.Nr 82/00

poz. 937).

Katalog budownictwa

KB 4-4.11.6 (1)

(marzec 1979r.)

KB4 -4.11.5(5) Studzienki wodociagowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)
Przejscia przez $ciany budowli rurociaggami wodociagowymi i kanalizacyjnymi

KB 8- 13.7 (1)

(czerwiec 1989r.).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przejécia rurociagami wodociagowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6

41



ST 4. ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45231300-8

Specyfikacja Techniczna— Roboty Montazowe odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w zwiazku z robotami
montazowymi przy inwestycji p.n:”Wykonanie uzbrojenia wod-kan w obrebie ulic
A.Mickiewicza, M.Sklodowskiej-Curie, Orkana, Dworcowej i Kasztanowej

z odprowadzeniem Sciekow projektowanymi kanalami w ulicy Ofiar Katynia”.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z inwestycja p.n.:”Wykonanie uzbrojenia wod-kan w obrgbie ulic
A.Mickiewicza, M.Sklodowskiej-Curie, Orkana, Dworcowej i Kasztanowej
z odprowadzeniem $ciekow projektowanymi kanalami w ulicy Ofiar Katynia”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej.
W zakres tych robot wchodza:

e roboty przygotowawcze,
e roboty montazowe sieciowe,
e budowa studni rewizyjnych,
e ochrona przed korozja
e kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekOow sanitarnych
Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow przewodami grawitacyjnymi, w ktorych przeptyw $ciekdow nastgpuje dzigki sile
cigzkosci.
Kanalizacja ci$nieniowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow przewodami ci§nieniowymi.

1.4.2. Kanaly

Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.
Kanal ci$nieniowy - kanat przeznaczony do odprowadzania §ciekéw cisnieniowo.
Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej z siecia
kanalizacji zewngtrznej, przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub
od ulicznego wpustu $ciekowego.

1.4.3. Urzqdzenia (elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika
Przepompownia $Sciekow- obiekt na sieci kanalizacyjnej wyposazony w zespot pompowy
przepompowujacy S$cieki przewodami ci$nieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub
oczyszczalni §ciekéw. Przepompownie $ciekdw moga by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi
zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej - jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciana
komory roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST O ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST O ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST O
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz odpowiadajace wymaganiom norm 1 posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty stosowane do budowy sieci
kanalizacyjnej powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r z pdZniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnos$ci dostarczonych Materiatow z PN
2.2. Rury kanalowe

Do wykonania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewiduje sig¢
zastosowanie rur w zakresie Srednic kanaléw DN150 — DN500 mm :

- rur kanalizacyjnych z PVC lub PP dwusciennych o sztywnos$ci obwodowej SNS8,
kielichowych taczonych na uszczelk¢ gumowa. Rury musza speilnia¢é wymagania

wytrzymatosciowe 8kN/m? wg ISO 9969 i min 30,4 kn/m? wg DIN 16961.Mozliwe jest
réwniez zastosowanie innych rur kanalizacyjnych np. strukturalnych, tréjwarstwowych o
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Sciankach obustronnie gladkich — wykonanych z jednorodnego materiatu PE lub PP-
polipropylenu bez dodatku innych tworzyw sztucznych, taczonych poprzez kielichy z
uszczelka wargowa lub dwukielichy z uszczelka wargowa z EPDM lub innych rur z materialu
zaakceptowanego przez Inwestora i uzytkownika sieci.

- rur z PVC klasy S typu cigzkiego, DN150- DN300, kielichowych taczonych na uszczelke
gumowa wg PN-EN 1401

Dopuszczalne jest zastosowanie rur o wytrzymatosci 4kN/ m? na odcinkach zupetnego
braku cigzkiego ruchu kotowego.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki 7 elementow prefabrykowanych betonowych DN1200.
Typowe studzienki kanalizacyjne zgodne z norma PN-B-10729: 1999

Elementy prefabrykowane nalezy wykona¢ z betonu klasy B-45, wodoszczelnego (W-8), mato
nasiakliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150) wg DIN 4034-1 i taczy¢ za pomoca
uszczelek gumowych stozkowych.

Stopnie wlazowe z zeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym — wg PN-64/H-74086,
osadzi¢ fabrycznie w elementach prefabrykowanych — mijankowo, w dwoch rzedach, w
odlegtosci co 25 lub 30 cm. Studzienki nalezy montowaé na podtozu z betonu B-10 - wg PN-
88/B-06250, o grubosci 10 cm.

Zastosowane profilowane uszczelki gumowe zapewniaja szczelno$¢ polaczen elementow
kolektora $ciekowego przed infiltracja i eksfiltracja.

Budowa studzienek betonowych.

Wszystkie typy studzienek ztozone sa z nastepujacych zasadniczych czesci:

- czgs$ci dolnej,

- komory roboczej,

- zwienczenia studzienki.

- kaskady — tylko w studzienkach spadowych.

Czes¢ dolna

Czg$¢ dolna (denna) studni powinna by¢ wykonana z materialow trwatych i posadowiona na
podiozu betonowym j.w.

Do wykonania czg$ci dolnych nalezy zastosowac:

- elementy denne prefabrykowane z betonu j.w., z uszczelka gumowa, ze spocznikiem i
wyprofilowana indywidualna kineta z betonu wodoszczelnego B-20. Elementy denne

0 wymiarach:

* DN 1200 mm h =800, 1000, 1200 i 1300 mm

W elementach dennych, w trakcie prefabrykacji, nalezy osadzi¢ szczelne przej$cia systemowe
dla rur kanatowych (ksztattki dostudzienne) dostarczone przez dostawce rur.

Komora robocza

Do wykonania $cian studzienek kanalizacyjnych powyzej czg$ci dolnych nalezy zastosowac :

- kregi betonowe prefabrykowane z betonu j.w., taczone na uszczelki gumowe, o $rednicach 1
wysokosciach:

* DN 1200 mm h =250, 500 mm

Zwienczenie studzienki

Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych stanowia: plyta pokrywowa, zwegzka redukcyjna,
pierscienie dystansowe 1 wtaz kanalowy.

Zwegzka redukcyjna

Do przykrycia studzienek nalezy zastosowac:

- zwezki redukcyjne prefabrykowane z betonu j.w., taczone z kregami za pomoca uszczelki
gumowej, o Srednicach 1 wysokosciach:

* DN 1200/600 mm h = 620 i1 320 mm
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Zwezki redukcyjne wyposazone sa fabrycznie w stopnie ztazowe.
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

Pierscienie dystansowe

Do regulacji wysoko$ci osadzenia wlazu przewidziano pierScienie dystansowe betonowe, z
otworem o §rednicy @ 625 mm, o wysokosciach h =60, 80 i 100 mm.

Pierscienie dystansowe taczone sa za pomoca zaprawy cementowej, o grubosci warstwy
potaczeniowej do 10 mm.

Wtaz kanatowy

W studzienkach kanalizacyjnych, zgodnie z norma PN-EN-124: 2000, zastosowaé w zalezno$ci
od lokalizacji studni, wtazy zeliwne okragte typu cigzkiego klasy D-400, lub klasy B-125 o
przeswicie @ 600 mm, z wentylacja, z wkiladka gumowa, z wypeklieniem betonowym, z 2
ryglami, zabezpieczone przed obrotem. wg normy EN 124/PN-93/H-74124

- izolacja pionowa $cian obudowy — 2x bitizol + 1x lepik na goraco

Do wykonania studzienek na bocznych kanalach sanitarnych $ciekéw i przykanalikach
nalezy zastosowac:

2.3.2. Studzienki kanalizacyjne niewlazowe z tworzywa sztucznego, sktadajqce sie 7 :
- podstawy studzienki (kineta)
- komory studzienki
- zwienczenia studzienki
aprobata techniczna COBRTI INSTAL i IBDiM,
Wykonawca, w zaleznosci od $rednicy, potozenia i posadowienia kanalu powinien stosowac
- studzienki przelotowe i przytaczeniowe z PP/PVC o s$rednicy kinety i rury trzonowe;j
@400 mm , lub
- studzienki z PE 600mm z kré¢cami taczonymi na uszczelki gumowe.

Uwaga : plyta odcigzajaca nie moze opierac si¢ o gorna krawedz komina studzienki.
Pozostate wymagania techniczne dla stosowanych studzienek tworzywowych:

- mozliwo$¢ wykonywania dodatkowych podlaczen powyzej kinety : wktadki in situ 9110 oraz
28160, 8200 mm

- kinety o wbudowanym spadku dna do 1,5 %

- kinety przeplywowe bez zmiany kierunku przeptywu $ciekow

- kinety potaczeniowe z jednym doptywem bocznym lewym lub prawym

- kinety potaczeniowe z dwoma doptywami bocznymi prawym i lewym

- doplywy boczne sa realizowane pod katem 45°

- regulacja wysokosci studzienek przez docigcie rury karbowanej

- mozliwo$¢ regulacji potozenia zwienczenia studzienki: rézna w zaleznosci od jego typu

- mozliwo$¢ stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowe;j

- gwarantowana szczelnos¢ potaczen elementoéw studzienek — 0,5 bar

- klasa obciazen (wg PN-EN 124:2000) A15-D400

- odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodna z
ISO/TR10358

- odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR7620

- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych : aprobata techniczna COBRTI
,,Instal”

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym : aprobata techniczna IBDIiM

2.4. Materialy pomocnicze.
Inne materiaty do wykonania Robot to m.in. :
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- smar do kielichow i tacznikéw odpowiedni dla kazdego rodzaju rur,
- smar do uszczelek w elementach prefabrykowanych studzienek

- smar do uszczelek studzienek tworzywowych

- drewno na podktady;

- woda ;

- beton klasy B-10, B-15 i B-20

- deski iglaste obrzynane nasycane kl.III do wykonania szalunkow;

Beton - wymagania

Beton uzywany przy robotach montazowych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania

(wedhug PN- 88/B-06250):

- podtoze pod studzienki betonowe - beton o wytrzymatosci B-10

- kineta w studz. istniejacej - beton o wytrzymatosci B-20,

- nasiakliwos¢, ponizej 4%,

- stopien wodoprzepuszczalnosci co najmniej W-8,

- stopien mrozoodpornosci co hajmniej F-150.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
32,57

wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywacé
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami
innych asortymentow, gatunkdéw 1 marek.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Materiaty izolacyjne

Kit olejowy i kit poliestrowy o podwyzszonej plastyczno$ci zgodny z BN-85/6753-02

Spoiwo asfalt owe zgodny z PN-74/B-26640

Papa uszczelniajaca zgodna z PN-90/B-0415

W przypadku mozliwo$ci zastosowania roznych rodzajéw materialdéw nalezy uzgodni¢ to
z Zamawiajacym Projektu.

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywac¢ na przestrzeni otwartej uktadajac je warstwowo na utwardzonej i
wyrownane] powierzchni, wolnej od kamieni, posiadajacej] mozliwos¢ odprowadzenia wody
opadowej. Dolna warstwa rur musi by¢ zabezpieczona przed rozsunigciem.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej
1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielko$ci
1 gatunkOw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych
stosoOw lub pojedynczych rur.

Rury 1 ksztaltki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany zgodnie z instrukcjami
producenta i zachowaniem w/w zasad.
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2.5.2. Kregi
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosoéw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.5.3. Wilazy kanatowe i stopnie
Wilazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane poziomo, z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skltadowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.
2.5.5. Pozostale.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nalezy sktadowa¢ w suchym,
zamknigtym magazynie.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST O,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sig
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
e zurawi budowlanych samochodowych,
e koparek podsigbiernych,
e spycharek kotowych lub gasienicowych,
e sprzgtu do zaggszczania gruntu,
e wciagarek mechanicznych,
e zgrzewarki do rur PE
e samochody samowytadowcze

e wciagarki reczne, mechaniczne

pompy od odwodnienia wykopow

e beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST O ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Dostawy nalezy sprawdza¢ w momencie odbioru. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. musza
by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym bezzwlocznie powiadamia si¢
dostawce.

Uszkodzenia powstate w czasie transportu nalezy zgtasza¢ bezzwlocznie przewoznikowi na
pisSmie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Sposob roziadunku materiatéw zalezy od
decyzji Wykonawcy i1 przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosc.
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4.2. Transport rur

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wihasciwosci przewozonych materiatow.
Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni zaladunkowej i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym oraz zalecen
producenta.
Rury i ksztattki PVC i PE sa fabrycznie pakowane pojedynczo lub paletowane w wiazki.

Przy transporcie rur nalezy spetnic¢ nastepujace wymagania:

— przewozi¢ rury wylacznie samochodami skrzyniowymi;

— dhugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat poza
skrzynig ;

— wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym,

— przewo6z i prace przetadunkowe dla rur z PVC, PE powinno si¢ wykonywaé przy
temperaturze powietrza — 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna
ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszona kruchos¢ tworzywa;

— chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni
tadunkowej, zawiesi dzwigowych;

— przy roztadunku dla rur PVC, PE mozna stosowa¢ liny migkkie np. nylonowe, bawetniano-
konopne czy z tworzyw sztucznych

—w zadnym wypadku nie nalezy uzywa¢ hakow, lin stalowych i fancuchow;

— niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu;

— rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;

Transport na placu budowy:

— niedopuszczalne jest przeciaganie i przetaczanie rur po terenie;

—rury PVC, PE w rejon wykopu nalezy przenosi¢ bezposrednio przed ich wbudowaniem, do
Srednicy ¥200 mm mozna przenosi¢ jednoosobowo;

4.3. Transport prefabrykatow

— Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania ;

— Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia si¢
prefabrykatu oraz przed mozliwoscia zachwiania rownowagi srodka transportowego ;

— Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kolowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie ;

— Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
skladowania ukladane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami ;

— Liczba prefabrykatow ulozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatos$ci betonu 1 warunkoéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem ;

— Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych podkladkach utoZzonych w pionie pod
uchwytami montazowymi ;

— Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchnig¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporcze] powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztaltu tej powierzchni ;

— Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny
by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzgtem transportowym (zawiesiem)
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— Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za
pomoca specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rOwnomierne rozmieszczenie sit na poszczegolne ciggna.
4.4. Transport wlazéw kanalowych
Wlazy moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacji. Nalezy zabezpieczy¢ je
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.
4.5. Transport materialow sypkich do betonu

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST O ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i1 trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkow 1 kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow staltych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzgdnymi sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow 1 ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z ST 2.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte waskoprzestrzenne obudowane lub wykopy
szerokoprzestrzenne o nachyleniu $cian 1 : 0,6. Metody wykonania rob6t - wykopu (rgcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprz¢tu mechanicznego.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sig
obustronnie 0,55 m jako zapas potrzebny na deskowanie S$cian i1 uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ przetransportowany przez Wykonawcg na odktad w porozumieniu z Zaktadem
Gospodarki Komunalnej.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej 0 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona rgeznie lub w
sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

5.4. Odwodnienie dna wykopu
Odwodnienie wykopow nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Moze ono by¢
realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopow sposobem powierzchniowym — drenazem.

Polega ono bedzie na utozeniu w dnie wykopu rur drenarskich PVC lub rur PE perforowanych
¢110 mm w warstwie filtracyjnej, zwirowej 40x40cm.

Na ciagach drenarskich nalezy wykonaé studnie zbiorcze z krggéw betonowych ¢$80-100 cm
rozstawione co ok. 50 m. Odprowadzenie wod drenazowych zbieranych w studniach pompami
przeponowymi o napgdzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp rurociagiem z rur
stalowych kolnierzowych ¢100 mm utozonym na powierzchni terenu.
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2. Odwodnienie wykopu iglofiltrami.

Do odwodnienia warstw przepuszczalnych nalezy stosowac iglofiltry jednostronnie lub
dwustronnie zaleznie od wielkosci naptywu wody.

Do odwodnienia iglofiltrami przewiduje si¢ uzycie dwoéch zestawow iglofiltrow po 30 sztuk
umieszczonych po jednej lub obu stronach wykopu, o rozstawie igiet co 1,0-1,5 m i wydajnos$ci
1 igtofiltru 0,25- 0,4 m%h. Odwodnienie igtofiltrami przewiduje si¢ prowadzi¢ kazdorazowo na
dhugosci wykopoéw oznaczonych na profilach podtuznych rurociagow.

Odprowadzenie wod pompami przeponowymi o napegdzie spalinowym. Odprowadzenie wody
od pomp wspélnym rurociagiem z rur stalowych kolierzowych ¢$100 mm ulozonym na
powierzchni terenu.
5.5. Przygotowanie podloza
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z ST 2.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) poditoze nalezy wykonaé
z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 20-25 cm tacznie z utozonymi saczkami
odwadniajacymi. Dla obiektow sieciowych typu np. studzienki nalezy na warstwie
odwadniajacej wykona¢ podbudowe, zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST.
Zagegszczenie podloza oraz podsypki i obsypki powinno wynosi¢, o ile dokumentacja
techniczna nie okre$la inaczej 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
5.6. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, r¢cznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ rowniez stosowanie specjalnych hakow z dlugim ramieniem.
Wymiary 1 wytrzymalo§¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci 1 cigzaru rur
opuszczanych.
5.7. Roboty montazowe
Spadki 1 glebokos$¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatdéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przepltywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

— dla kanaléw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,

— najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkos$ci
przeptywu dla rur z tworzyw sztucznych, ktoére nie powinny przekracza¢ 2,0 m/s (dla rur
betonowych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

— glebokos¢ posadowienia rur powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntéw i powinna byc¢
zgodna z dokumentacja projektowa.

Przy mniejszych zaglgbieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatlu
warstwa zuzla, ktory nalezy oddzieli¢ od rury warstwa folii lub innego tworzywa sztucznego
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza si¢ pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub fata miernicza
i niwelatorem. Odleglo$¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego
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konca stanowi odleglo$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow od ptaszczyzny
projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac¢ si¢ w petnych metrach lub potmetrach.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowa¢ si¢ doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety 1 Scisle przylega¢ do podtoza na calej
swej dtugosci.

Po utozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin podsypka
z granulatu..

Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rurg nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podtoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie polozenia rury
przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.7.1. Montaz rury kanatowych.

Montaz rur z tworzywa sztucznego.

Laczenie rur poprzez kielichy z uszczelka wargowa lub dwukielichy z uszczelka wargowa z
EPDM.

Montaz przewodow rurowych powinien odbywaé si¢ zgodnie z ,,"“Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” - czes¢ II “Instalacje sanitarne i
przemystowe” COBRTI Instal, i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z
tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur, armatury, urzadzen.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia zlaczy rur kanatlowych mozna wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami-
uszczelkami gumowymi,

Potaczenia kanalow stosowac¢ nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy
do 0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - Slepa).

Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.7.2.Montaz studzienek kanalizacyjnych.

Montaz studzienek z tworzywa sztucznego

Studzienki inspekcyjne i polaczeniowe nalezy wykona¢ z elementow z tworzyw sztucznych,
taczonych na uszczelki - wg Dokumentacji Projektowej, zgodnie z normami: PN-92/B-10729 i
PN-EN124:2000.
Montaz studzienek wykona¢ wg instrukcji producenta studzienek.
Kinetg studzienki ustawi¢ na wyrdwnanym, zaggszczonym podtozu piaskowym,
wzmocnionym cementem o grubo$ci min.10 cm.
Karbowana rure trzonowa studzienki docia¢ pila reczna do wymaganej dlugosci na placu
budowy. Cigcie nalezy wykona¢ posrodku wystajacego karbu. Ogradowaé¢ koncowke rury
trzonowej.
Uszczelke kinety nalezy oczysci¢ 1 posmarowac Srodkiem poslizgowym. Rurg trzonowa nalezy
recznie umiesci¢ w kinecie i docisnag.
Wokoét kinety 1 rury trzonowej nalezy starannie wykona¢ obsypke 1 zasypke wykopu z
wymaganym stopniem zaggszczenia, do poziomu okreslonego konstrukcja terenu (jezdnia,
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chodnik, teren zielony). Wczesniej nalezy zaslepka zabezpieczy¢ gorny koniec rury trzonowej
przed zabrudzeniem.

Zamontowac¢ prawidlowo uszczelke rury teleskopowej i posmarowac ja srodkiem poslizgowym
od $rodka w miejscu, gdzie przesuwa si¢ teleskop. Umiesci¢ teleskop z wlazem w rurze
trzonowej 1 kilkakrotnie przesuna¢ tak, aby rozprowadzi¢ srodek poslizgowy. Zamontowany w
ten sposob wtaz moze by¢ ustawiany na zadana wysokos$¢ w zalezno$ci od poziomu terenu.

Montaz studzienek prefabrykowanych betonowych DN1200,

Studzienki rewizyjne na kanalach zbiorczych nalezy wykona¢ w catosci z trwatych
elementow prefabrykowanych, faczonych na uszczelki - wg Dokumentacji Projektowej,
zgodnie z normami: PN-92/B-10729 i PN-EN124:2000. Montaz studzienek wykona¢ wg
instrukcji producenta prefabrykatow.

Wszystkie studzienki kanalizacyjne betonowe nalezy posadowi¢ na warstwie z betonu B-10

gr. 10 cm. Studzienki montowa¢ w suchym wykopie. Do montazu elementow
prefabrykowanych nalezy uzy¢ smardéw poslizgowych. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢
zewnetrzng powierzchnig uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni 1 wewngtrzna
powierzchnig ,,zamka” gornego elementu naktadanego na uszczelke.

Wiaczenie kanatow do studzienek wykona¢ w miejscach fabrycznie osadzonych systemowych
kro¢cow dostudziennych dla rur.

Wilaz kanalowy nalezy montowa¢ na zwegzce redukcyjnej betonowej, nad spocznikiem o
najwigkszej powierzchni i osiowo nad stopniami wtazowymi. Regulacje wlazow do terenu
wykona¢ za pomoca pierScieni dystansowych. Wtlazy kanalizacyjne na terenach
nieutwardzonych nalezy zabezpieczy¢ przez wyniesienie pokryw o ok.10 cm ponad teren
istniejacy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegtosciach (max 50m przy $rednicach kanalu do 0,50m i1 70 m przy
Srednicach powyzej 0,50m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwodch kanatow
bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu

— studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystegpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad w

postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Roznica poziomoéw przy tym

rozwiazaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.
Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22] lub w
katalogach technicznych producentéw i dostawcow materiatow.
Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych czesci:

komory roboczej,

komina wlazowego,
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dna studzienki,

plyty przykrywajace;
wlazu kanalowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez S$ciany komory studzienki nalezy w wypadkach
wyjatkowych uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym z nadzorem. Standardowo w
projekcie przewiduje si¢ zastosowanie kregdw studziennych z fabrycznie przygotowanymi
przejSciami przez $ciany z wmontowana uszczelka gumowa lub w przypadku studzienek
tworzywowych kinety z wyprowadzonymi kr6¢cami przytaczeniowymi rur kanalizacyjnych.
Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, wowczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg wg
normy EN 124/PN-93/H-74124.

Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé
przekrdj zgodny z przekrojem kanatlu, a powyzej przedhuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napeilnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o W kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub wszelkich innych miejscach narazonych
na obciazenia dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego. W innych przypadkach mozna
stosowac wiazy typu lekkiego.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
1 zielencach goérna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 10 cm ponad
poziomem terenu.

W S$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 w odleglosci poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.8. Izolacje

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna
2 x bitizol + 1x lepik na goraco.
Dopuszcza sig stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Zamawiajacym.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natgzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym.

5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.
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Stopien zaggszczenia obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociagiem. Dla przewodow
umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 98%(0 ile dokumentacja nie
stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartosci Proctora, zgodny z dokumentacja projektowa.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST O ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
stosowanych do budowy kanalizacji oraz do wytwarzania betonu i zapraw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreSlona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez
Zamawiajacego.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora §ciekowego,
— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
— badanie szczelnosci odcinkdéw kanatow lacznie ze studzienkami przez wykonanie proby
hydraulicznej na eksfiltracjg,
— badanie wskaznikdw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) 1 pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Proba szczelnosci

Po zamontowaniu rurociagdw kanalizacyjnych 1 wykonaniu studzienek nalezy wykonac¢ prébe
szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producentow rur. Proby nalezy
wykona¢ na infiltracj¢ wody do przewodu i1 eksfiltracje wody z przewodu.

Probe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy obnizonym poziomie zwierciadta wody
gruntowej do 0,5m ponizej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociagu o grubosci ca 30cm
ponad wierzch rury.

Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny by¢ zakorkowane. Napetnienie
przewodu przeprowadza si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatlu tak, aby umozliwi¢ jego
odpowietrzenie. Probg nalezy przeprowadzi¢ przy max ci$nieniu stupa wody w najnizszej
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studzience. W gornej studzience warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m ponad goérna
krawedz otworu wlotowego.

Probom nalezy poddawa¢ odcinki migdzy studzienkami o dlugosci ok. 50m. Czas proby
wynosi 30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyzej 50m.

Probe na infiltracje przeprowadza si¢ po zaprzestaniu odwadniania wykopdéw dla catkowicie
wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podzialu na odcinki.

W przypadku pozytywnej proby na eksfiltracjg, z proby na infiltracj¢ mozna zrezygnowac.
Decyzj¢ o tym powinien podja¢ Zamawiajacy.

Ze wzgledu na wlasciwosci lepkosprezyste rurociaggow wykonanych z tworzyw
termoplastycznych spetnienie wszystkich warunkéw norm polskich moze by¢ trudne, dlatego
tez proponuje sig, aby probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z procedura zawarta w
projekcie normy europejskiej pr. EN805:1996 (zatacznik A.27).

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie 0si wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— stopien ID zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.7.5.

— rzgdne kratek $ciekowych i1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do £ 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST O ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST O ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanalowych

— wykonane studzienki $ciekowe, kanalizacyjne,

— wykonane komory,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
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Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Przedtozone dokumenty:

a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow 1 przekroje poprzeczne kanatdéw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajace poziom wod gruntowych.

c) Dane odnosnie punktéw nawiazania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rz¢dna.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.

e) Dziennik Budowy.

f) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.3. Odbior techniczny wstepny
Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czgsciowych.

b) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST O ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
[2] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
[3] PN-H-74051:1994  Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
[4] BN-83/8971-06.02  Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
[5] BN-83/8971-06.01  Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu "Wipro"
[6] BN-83/8971-06.00  Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
[7] PN-H-74051-1:1994 Wt1azy kanatowe. Klasa A.
[8] PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.
[9] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[10]PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
[11]PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.Terminologia.
[12]PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,
badanie typu i znakowanie.
[13]PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
[14] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

[15]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[16]BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
[17]PN-88/B-06250 Beton zwykty.
[18]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
[19]PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
[20]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[21]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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[22]PN-86/B-06712

[23]PN-B-19701:1997

[24]PN-86/B-01802
[25]PN-80/B-01800

[26]PN-74/C-89200
[27]BN-85/6753-02
[28]BN-78/6354-12
[29]PN-98/B-12040
[30]PN-90/B-04615
[31]PN-74/B-24620
[32]PN-98/B-24622
[33]PN-98/B-12037
[34]PN-92/B-10735

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie §rodowiska

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegla kanalizacyjna.

Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[35]KB4 - 4.12.1 (6)
[36]KB4 - 4.12.1 (7)
[37]KB4 - 4.12.1 (9)

Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.
Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[38]KB4 - 3.3.1.10 (1)
[39]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku

Studzienki $cickowe do odwodnienia drog.

winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[40]Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[41]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 21/97 poz.111)

[42]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed odpadami i innymi
zanieczyszczania oraz utrzymania czysto§ci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[43]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

[44]Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych (Warszawa, sierpien 2003 r.)
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ST 5. ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45231300-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przy inwestycji p.n:”Wykonanie uzbrojenia wod-kan w obre¢bie ulic
A.Mickiewicza, M.Sklodowskiej-Curie, Orkana, Dworcowej i Kasztanowej
z odprowadzeniem $ciekow projektowanymi kanalami w ulicy Ofiar Katynia”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowe;j.
W zakres tych robot wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e roboty montazowe sieciowe,
e budowa studni rewizyjnych,
e ochrona przed korozja,
e kontrola jakosci.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych
Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
przewodami grawitacyjnymi, w ktorych przeplyw $ciekdéw nastgpuje dzigki sile cigzkosci.
Kanalizacja ciSnieniowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw
przewodami ci$nieniowymi.

1.4.2. Kanaly

Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.

Kanal ci$nieniowy - kanat przeznaczony do odprowadzania §ciekdéw cisnieniowo.

Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej z siecia
kanalizacji zewngtrznej, przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu $ciekowego.

1.4.3. Urzqdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidlowe;j
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie,
na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdéw, splywajacych z wyzej polozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
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Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika
Whpust deszczowy — obiekt sieci kanalizacyjnej stuzacy do przechwytywania wod deszczowych,
wyposazony w krate, osadnik 1 potaczony z kanatem zbiorczym przewodem o $rednicy 150-200 mm

1.4.4. Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych.

Wysoko$¢ komory roboczej - jest to odlegltos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a Sciang komory
roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w pkt.I,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST O,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST O
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rury kanalowe

Przewiduje si¢ wykonanie gtéwnych kanalow z rur tworzywowych dwusciennych PP lub PE o
$rednicach od DN300 do DN800 mm o standardowej dtugosci 6,0 m, o sztywnosci obwodowej
SN4 lub SN8 kN/m? (w zaleznosci od lokalizacji kanatu, na terenie o dopuszczonym ruchu
kotowym o duzych obciazeniach statycznych i dynamicznych — SN8) przeznaczonych do
kanalizacji zewngtrznej. Laczenie rur na zlaczki kielichowe z jednorodnego materiatu z
uszczelkami trojwargowymi elastomerowymi EPDM, osadzonymi w gniazdach kielicha rury.

Do wykonania kolektorow o srednicach DN80Omm przewiduje si¢ mozliwo$¢ zastosowania rur z
zywic poliestrowych wzmacnianych ciaglym 1 cigtym widknem szklanym z wypetlniaczem
kwarcowym(GRP) lub alternatywnie rur.

Jako rozwiazanie alternatywne przewiduje si¢ wykonanie kanatéw z rur zelbetowych ,,WITROS”

o §rednicach od DN300 do DN800 mm,( klasie betonu B-40), oraz studni z elementéw
prefabrykowanych zelbetowych i betonowych.

Rury ,,Witros ,, maja standardowe dtugosci uzytkowe 2500 mm ( w zakresie $srednic DN 300 —
1200 mm) Laczenie rur na uszczelki gumowe elastomerowe, posadowienie na podsypce
piaskowo-zwirowej grubosci 150 mm dla rur do $rednicy 8500 oraz grubosci 200 mm dla rur 0
$rednicy od 600 mm.

Projektuje si¢ wykonanie przykanalikow z rur kanalizacyjnych kielichowych Zebrowanych PVC
ULTRA typu cigzkiego, lub rur z PP dwusciennych laczonych kielichowo na uszczelki gumowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 59



Wiaczenie przykanalikow do gloéwnych kanatow poprzez studzienki potaczeniowe lub trojniki
redukcyjne.
2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki 7 kregow Zelbetowych

Typowe studzienki kanalizacyjne zgodne z norma PN-B-10729: 1999
2.3.1.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

kregow zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07
[17].
2.3.1.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych lub zZelbetowych
prefabrykowanych o $rednicy 1,0 i 1,20 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].
2.3.1.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwos$ciach

podanych w pkt 2.3.1.1. Kineta studzienki powinna zosta¢é wyprofilowana zgodnie
z uwarunkowaniami i dokumentacja techniczna.
2.3.1.4. Plyta pokrywowa
Stropy z typowych ptyt przykrywczych wg. KB1-38.4.3.3/1/81 lub zelbetowych.
2.3.1.5. Wiazy kanatowe DN 600 mm
Wilazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako:

wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w
korpusie drogi,

wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza
korpusem drogi.

W projekcie przewiduje si¢ zastosowanie wlazow 600 mm z wentylacja , klasy D wg normy EN
124/PN-93/H-74124 z pokrywa z wypelnieniem betonowym.

2.3.1.6. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

Do wykonania studzienek na bocznych kanalach sanitarnych Sciekow i przykanalikach
nalezy zastosowac:
2.3.2. Studzienki kanalizacyjne niewlazowe 7 tworzywa sgtucznego, skladajqce sie 7 :
- podstawy studzienki (kineta)
- komory studzienki
- zwienczenia studzienki
aprobata techniczna COBRTI INSTAL i IBDiM,
Wykonawca, w zaleznosci od $rednicy, potozenia i posadowienia kanatu powinien stosowac
- studzienki przelotowe 1 przytaczeniowe z PP/PVC o $rednicy kinety i rury trzonowe;j
2400 mm , lub
- studzienki z PE ¢600mm z kro¢cami faczonymi na uszczelki gumowe.

Uwaga : plyta odcigzajaca nie moze opierac si¢ o gorna krawedz komina studzienki.
Pozostale wymagania techniczne dla stosowanych studzienek tworzywowych:

- mozliwo$¢ wykonywania dodatkowych podtaczen powyzej kinety : wktadki in situ @110 oraz
9160, 6200 mm
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- kinety o wbudowanym spadku dna do 1,5 %

- kinety przeptywowe bez zmiany kierunku przeptywu $ciekéw

- kinety potaczeniowe z jednym doptywem bocznym lewym lub prawym

- kinety potaczeniowe z dwoma doptywami bocznymi prawym i lewym

- doplywy boczne sa realizowane pod katem 45°

- regulacja wysokosci studzienek przez docigcie rury karbowane;j

- mozliwo$¢ regulacji potozenia zwienczenia studzienki: r6zna w zaleznos$ci od jego typu

- mozliwo$¢ stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowe;j

- gwarantowana szczelnos¢ potaczen elementoéw studzienek — 0,5 bar

- klasa obcigzen (wg PN-EN 124:2000) A15-D400

- odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodna z
ISO/TR10358

- odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR7620

- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych : aprobata techniczna COBRTI
,,Instal”

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym : aprobata techniczna IBDIiM

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B15, B20, B25 winien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 oraz
by¢ zgodny z dokumentacja techniczna.
Beton konstrukcyjny klas B15; B20; B25 winien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 oraz by¢
zgodny z dokumentacja techniczna.
2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa klasy 80 powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
2.6. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
2.7. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.
2.8. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-
06712.
2.9. Cement portlandzki i hutniczy
Cement portlandzki i hutniczy powinien odpowiada¢ PN-B-19701:1997.
2.10. Materialy izolacyjne
Kit olejowy i kit poliestrowy 0 podwyzszonej plastycznosci zgodny z BN-85/6753-02
Spoiwo asfalt owe zgodny z PN-74/B-26640
Papa uszczelniajaca zgodna z PN-90/B-0415
W  przypadku mozliwosci zastosowania réznych rodzajow materialdow nalezy uzgodni¢ to
z Zamawiajacym Projektu.
2.11. Wpusty uliczne
Whpusty uliczne z osadnikiem sktadac si¢ beda z:
- podtoza grubosci 15 cm z zaggszczone] podsypki piaskowo-zwirowej do stopnia 0,97 w skali
Proctora
- pierscieni zelbetowych @63 cm z betonu wibrowanego klasy B20 marka 20 stal zbrojeniowa StOS
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- kregow betonowych 350 cm z betonu zwirowego B25 marka 25 wysokosci 40 lub50 cm wg. KB1-
22.2.6/6/
- wpustu ulicznego zeliwnego, przejazdowego z koszem klasy D400 wg PN-EN 124/2000
Whpusty uliczne umozliwia odprowadzenie wod opadowych z jezdni ulicznych 1 placow do kanatow
deszczowych.
2.12. Skladowanie materialow

2.12.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
1 gatunkdw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

2.12.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna
przekraczaé 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczeg6élnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregow.

2.12.3. Wilazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane poziomo, z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

2.12.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami kruszyw.

2.12.5. Pozostale.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nalezy sktadowa¢ w suchym,
zamkni¢tym magazynie.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST O ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
e zurawi budowlanych samochodowych,
e koparek podsigbiernych,
e spycharek kotowych lub gasienicowych,
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sprz¢tu do zageszczania gruntu,
e wciagarek mechanicznych,
zgrzewarki do rur PE
samochody samowytadowcze

weciagarki reczne, mechaniczne

pompy od odwodnienia wykopow

e beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST O,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanalowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstweg rur kielichowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegblne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéow

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw 1 klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie krggow o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych roOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazow kanalowych
Wlazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wilazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na
paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.
4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.
4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7. Transport cementu
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST O ,,Wymagania og6élne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkoéw 1 kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢
obustronnie min.0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej
projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony
z Zamawiajacym.

5.4. Odwodnienie dna wykopu
Odwodnienie wykopow nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.5. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze nalezy wykonaé
z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami
odwadniajacymi. Dla obiektow sieciowych typu np. studzienki nalezy na warstwie odwadniajacej
wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST.

Zageszczenie podtoza oraz podsypki 1 obsypki powinno wynosi¢, o ile dokumentacja
techniczna nie okresla inaczej 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.6. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli 1 ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ rowniez stosowanie specjalnych hakow z dlugim ramieniem.
Wymiary 1 wytrzymatos$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci 1 cigzaru rur opuszczanych.
5.7. Roboty montazowe

Spadki 1 glebokos$¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatdéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanaléw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
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— dla kanalow i kolektorow przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).
— najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla
rur betonowych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).
— glebokos$¢ posadowienia powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntéw i powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa.

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$§¢ odpowiedniego ocieplenia kanatlu
warstwa zuzla, ktory nalezy oddzieli¢ od rury warstwa folii lub tworzywa sztucznego
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Wiasciwe potozenie ulozonej rury w stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza si¢ pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tata miernicza
i niwelatorem. Odleglo$¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca
stanowi odleglo$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow od ptaszczyzny projektowanego
dna kanatu i powinna wyrazac¢ si¢ w pelnych metrach lub pétmetrach.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowaé si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $ci§le przylega¢ do podioza na catej swej
dhugosci.
Po utozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin podsypka
z granulatu..
Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowaé podioze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyroOwnanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.7.1. Rury kanalowe

Montaz przewodoéw rurowych powinien odbywac si¢ zgodnie z ,,“Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” - czg$¢ Il “Instalacje sanitarne 1 przemystowe”
COBRTI Instal, 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”,
wytycznymi producenta rur, armatury, urzadzen.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhugosci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanalowych mozna wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami-
uszczelkami gumowymi,

Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy
do 0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - Slepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanalow doptywowego i odpltywowego - zbiorczego powinien
zawieraé sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
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5.7.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegtosciach (max 50m przy $rednicach kanatu do 0,50m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmochionym,

— w przypadku gdy rdéznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50m nalezy stosowad
studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40m powinny mieé
przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Roéznica poziomow przy tym
rozwiazaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22].

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nast¢pujacych czgsci:

— komory roboczej,

— komina wlazowego,

— dna studzienki,

— plyty przykrywajacej

— wilazu kanalowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko§¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza sig wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez §ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. W projekcie przewiduje si¢ zastosowanie
kregdéw studziennych z fabrycznie przygotowanymi przejsciami przez §ciany z wmontowanag uszczelka
gumowa.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wiazowych, wowczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke¢ wlazowa wg wg normy EN
124/PN-93/H-74124.

W przypadku wykonywania studzienki na istniejacym kanale DN1000mm dno studzienki
nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czgsci (do wysoko$ci rownej potowie Srednicy kanalu) powinna mie¢ przekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi S$ciankami do poziomu
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maksymalnego napetienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o W kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne)powinny mie¢ witaz typu cigzkiego. W innych przypadkach mozna stosowac¢ wtazy typu
lekkiego.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast W trawnikach
1 zielencach gérna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe
w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.7.4. 1zolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza sig stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Zamawiajacym.

W $rodowisku slabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8].

W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat
natgzenia czynnika agresji) sposoOb zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym.

5.7.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20cm. Materiatl zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Stopiefh zaggszczenia
obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociagiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami
powinien by¢ nie mniejszy niz 97%(o ile dokumentacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej warto$ci
Proctora, zgodny z dokumentacja projektowa.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST O ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystqpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu
I zapraw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwo$cia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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— badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora Sciekowego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

— badanie szczelno$ci odcinkéw kanaléw lacznie ze studzienkami przez wykonanie proby
hydraulicznej na eksfiltracje,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Proba szczelnosci

Po zamontowaniu rurociagéw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy wykonaé probe
szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producentow rur. Proby nalezy wykona¢ na
infiltracje wody do przewodu i eksfiltracje wody z przewodu.

Probe na eksfiltracjg nalezy przeprowadzi¢ przy obnizonym poziomie zwierciadta wody gruntowej do
0,5m ponizej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociagu o grubosci ca 30cm ponad wierzch rury.
Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny by¢ zakorkowane. Napelnienie przewodu
przeprowadza si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu tak, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Probe
nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 3m slupa wody w najnizszej studzience. W gornej studzience
warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m ponad gorna krawedz otworu wlotowego.

Probom nalezy poddawaé odcinki miedzy studzienkami o diugosci ok. 50m. Czas proby wynosi
30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyzej 50m.

Probe¢ na infiltracje przeprowadza si¢ po zaprzestaniu odwadniania wykopdéw dla catkowicie
wykonanej na okre§lonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziatu na odcinki.

W przypadku pozytywnej proby na eksfiltracjg, z proby na infiltracj¢ mozna zrezygnowac. Decyzj¢
o tym powinien podja¢ Zamawiajacy.

Ze wzgledu na wlhasciwosci lepkosprezyste rurociagdéw wykonanych z tworzyw
termoplastycznych spelnienie wszystkich warunkow norm polskich moze by¢ trudne, dlatego tez
proponuje si¢, aby probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z procedura zawarta w projekcie normy
europejskiej pr. EN805:1996 (zatacznik A.27).

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtoéci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),
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— stopien ID zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢

zgodny z pkt 5.7.5.

— rzedne kratek sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscia do = 5

mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST O ,Wymagania ogolne” pkt 7..

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST O ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przykanalika,
— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

— wykonane komory,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbioér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Przedlozone dokumenty:

g) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow 1 przekroje poprzeczne kanaldw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

h) Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajace poziom wod gruntowych.

i) Dane odnos$nie punktow nawigzania sytuacyjno - wysokos$ciowego wraz z rzedna.

J) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.

k) Dziennik Budowy.

I) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.3. Odbior techniczny wstepny

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedlozone dokumenty:

d) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czgsciowych.

e) protokoty wszystkich odbioréow technicznych czgsciowych

f) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne zasady platnosci podano w pkt.I ,,Wymagania ogélne” pkt.9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[44]BN-86/8971-08
[45]PN-98/H-74086
[46]PN-H-74051:1994
[47]BN-83/8971-06.02
[48]BN-83/8971-06.01
[49]BN-83/8971-06.00
[50]PN-H-74051-1:1994
[51]PN-H-74051-2:1994
[52]PN-92/B-10735
[53]PN-92/B-10729
[54]PN-87/B-010700
[55]PN-93/H-74124

[56]PN-85/B-01700
[57] PN-68/B-06050
przy odbiorze.
[58]BN-83/8836-02
[59]BN-62/638-03
[60]PN-88/B-06250
[61]PN-90/B-14501
[62]PN-88/B-32250
[63]PN-79/B-06711
[64]PN-87/B-01100
[65]PN-86/B-06712
[66]PN-B-19701:1997
[67]PN-86/B-01802

[68]PN-80/B-01800

[69]PN-74/C-89200
[70]BN-85/6753-02
[71]BN-78/6354-12
[72]PN-98/B-12040
[73]PN-90/B-04615
[74]PN-74/B-24620
[75]PN-98/B-24622
[76]PN-98/B-12037
[77]PN-92/B-10735

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Wtlazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania.

Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu "Wipro"
Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

Wiazy kanalowe. Klasa A.

Wtlazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.Terminologia.
Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,
badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[78]KB4 - 4.12.1 (6)
[79]KB4 - 4.12.1 (7)
[80]KB4 - 4.12.1 (9)
[81]KB4 - 3.3.1.10 (1)

Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.
Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
Studzienki kanalizacyjne spadowe.
Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég.

[82]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
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[83]Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[84]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki
wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)

[85]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czysto§ci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
[86]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w

Warszawie.
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